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[bookmark: _Toc207289517][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由青田斯威其模具制造有限公司提出。
本文件由中国西部开发促进会归口。
[bookmark: _GoBack]本文件起草单位：青田斯威其模具制造有限公司。
本文件主要起草人：


[bookmark: BookMark4]

木制阀门模具通用技术规范
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc207289518][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Hlk207289706]范围
[bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326]本文件规定了木制阀门模具的术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于木制阀门模具的生产、检验。
[bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc207289519]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 191 包装储运图示标志
GB/T 1927.4 无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定
GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划
GB/T 4822 锯材检验
GB/T 6414 铸件 尺寸公差、几何公差与机械加工余量
GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量
[bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc207289520]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

木制阀门模具 wooden valve mold
以木材为主要材料制成的，用于铸造金属阀门毛坯的成型工具，包含模腔、分型面、定位装置等结构。

分型面 parting surface
模具中为取出铸件而设计的分离界面，通常由上下模或侧模的配合面构成。
[bookmark: _Toc207289521]基本要求
木制阀门模具的设计与制造应满足特定阀门铸件的成型工艺要求，保证铸件尺寸精度、形状完整性及表面质量符合相应的阀门产品图样或技术协议的规定。
模具应具备在其预定使用寿命周期内，稳定、可靠地完成造型作业的功能。其结构应便于造型操作、取模、组芯及后续的修型、涂料喷涂等工序。
在满足功能、质量和寿命要求的前提下，模具的设计与制造宜考虑经济合理性，优化结构，合理选材，降低制造成本和使用维护成本。可考虑模具的标准化、系列化设计以提升复用率。
模具的设计、制造和使用应充分考虑操作人员的安全。模具结构应稳固，避免倾覆、夹伤等风险；表面及边缘宜进行适当处理，防止毛刺、尖角造成划伤；大型模具应考虑搬运、吊装的便利性与安全性。
模具材料的选择宜优先考虑可再生资源；制造和使用过程中产生的木屑、粉尘宜有相应的收集和处理措施；模具的最终处置应符合环保要求。
用于木材拼接、层压或贴面的粘合剂应具有足够的粘结强度、耐湿性、耐老化性，且固化后应无毒、无刺激性气味，不影响铸型质量。
当木材自身强度不足以满足结构要求时，可合理使用金属加强件。金属件应进行防锈处理，其材质和尺寸应保证必要的强度和刚度。
对于易磨损部位或需要提高表面光滑度处，宜施加耐磨层或保护涂层。涂层材料应具有良好的附着力和耐磨性，且不应与造型材料发生不良反应。
使用的钉子、螺钉、销钉等紧固件应规格适当，安装牢固，不应在造型过程中松动或脱落。
模具制造应建立统一的加工基准面（线），确保各加工面的相对位置精度。
模具工作表面的加工精度和表面粗糙度应满足铸件质量要求。非工作表面的精度和粗糙度可适当降低。
木材的锯割、刨削、铣削、钻孔、雕刻等加工应采用合适的工艺和设备，保证加工质量，避免过度加工导致木材强度下降或产生加工缺陷。
木材的拼接应牢固、平整。多块木材或部件的装配应位置准确，连接可靠，接缝处应严密，必要时进行填补和修整。
模具的工作表面应平整、光滑、无毛刺、无裂纹、无节孔缺陷。应进行必要的砂光处理。施加的保护涂层或耐磨层应均匀、完整、附着牢固。边缘和棱角宜进行倒钝处理。
模具加工完成后，应对关键尺寸和工作型面进行检验，确保符合设计要求。
[bookmark: _Toc207289522]技术要求
材料要求
木制阀门模具应选用质地均匀、结构稳定、不易变形开裂的优质木材制作，宜选用硬度适中、纹理直顺的木材品种。
木材含水率应控制在8%~12%范围内，且同一模具所用木材含水率偏差不应超过±2%。
木材表面不应有腐朽、虫蛀、死节、树脂囊等影响模具使用性能和寿命的缺陷，活节尺寸不应超过木材厚度的1/3。
模具关键受力部位宜采用经防腐、防潮处理的木材或复合材料，必要时可进行增强处理。
模具用胶粘剂应具有良好的粘结强度和耐水性，固化后不应有有害气体释放。
结构要求
模具结构设计应符合阀门产品图纸要求，尺寸公差宜控制在产品尺寸公差的1/3~1/5范围内。
模腔结构应保证阀门铸件的尺寸精度，关键部位的尺寸公差应满足GB/T 6414的CT7级要求。
模具分型面应平整、密合，合模后错位量不应超过0.5 mm，分型间隙不应超过0.2 mm。
模具活动部件应配合灵活、松紧适度，不应有卡滞或过度松动现象。
模具型腔表面应光滑平整，过渡圆角应均匀一致，不应有尖角、毛刺等缺陷。
模具应设置合理的定位装置，确保合模准确，重复定位精度不应超过0.3 mm。
大型模具应设计合理的加强结构，确保在使用过程中不发生超过允许范围的变形。
尺寸精度要求
模具型腔尺寸应考虑材料收缩率，收缩率取值应通过试验确定。
模具同轴度公差不应超过产品同轴度公差的1/2。
模具平行度、垂直度等形位公差应符合产品相应要求的1/3~1/5。
模具装配后，各部件配合尺寸偏差不应影响阀门产品的装配和使用性能。
表面质量要求
模具工作面粗糙度Ra值不应大于3.2 μm，非工作表面粗糙度Ra值不应大于12.5 μm。
模具表面不应有裂纹、划伤、压痕等影响产品表面质量的缺陷。
模具工作面宜进行必要的表面处理，以提高耐磨性和脱模性能。
模具标识应清晰、牢固，内容至少应包括产品型号、模具编号、生产日期等信息。
性能要求
模具应具有足够的强度和刚度，在正常使用条件下不应发生开裂、变形等失效现象。
模具应具有良好的尺寸稳定性，在使用过程中尺寸变化不应超过允许公差。
模具使用寿命不应低于规定次数，在使用寿命期内应能保证产品质量稳定。
模具应便于操作、维护和修理，必要时应设计合理的起吊、搬运装置。
模具应适应生产环境条件，在规定的温度、湿度范围内能正常工作。
安全与环保要求
模具设计应考虑到操作人员的安全，不应有尖锐突出物等安全隐患。
模具材料及表面处理工艺应符合环保要求，木材处理剂及涂层有害物质限量应符合GB 18580要求。
模具在使用过程中不应释放有害气体或产生有害粉尘。
模具报废后应便于回收处理，减少对环境的影响。
[bookmark: _Toc207289523]试验方法
材料检验
木材含水率应采用含水率测定仪按照GB/T 1927.4规定的方法进行测定，每批材料至少抽取3个试样。
木材缺陷检验应采用目测和量具相结合的方法，按照GB/T 4822规定进行。
胶粘剂性能应按照相应产品标准进行检验，至少包括粘结强度和耐水性测试。
结构检验
应按GB/T 6414的CT7级公差表确定模腔关键尺寸的允许偏差，使用分辨率≤0.01 mm的三坐标测量机，在恒温环境下检测流道、密封面等关键区域。
平整度检验应将合模后的模具置于平台，用塞尺测量分型面与平台间的间隙，错位量检验应使用百分表贴合分型面边缘，测量上下模相对位移量，间隙检验应在合模状态下用塞尺沿分型面每200 mm取点测量，取最大值。
应手动测试活动部件灵活性，目视触感检查型腔表面，百分表测量定位重复精度，及负载变形试验验证结构刚性。
尺寸精度检验
模具主要尺寸应采用游标卡尺、千分尺等量具进行测量，精度不低于尺寸公差的1/5。
模具形位公差应采用三坐标测量仪、水平仪、直角尺等专用量具进行检测。
模具分型面错位量和间隙应采用塞尺或专用检具进行测量。
模具装配尺寸应采用功能量规或专用检具进行检验。
表面质量检验
模具表面粗糙度应采用表面粗糙度仪或比对样块进行检测，每工作面至少测量3点。
模具表面缺陷应采用目视检查，必要时可借助放大镜或其它检测设备。
模具表面处理质量应按照处理工艺规定的检验方法进行。
性能试验
模具强度试验可采用模拟加载或实际使用的方式进行，观察是否发生开裂、变形等失效现象。
模具尺寸稳定性试验应在规定环境条件下存放一定时间后，检测关键尺寸变化量。
模具使用寿命试验可通过实际生产使用或加速试验的方式进行统计。
模具操作性能试验应通过实际操作检验其开合、定位、脱模等功能的顺畅性。
安全与环保测试
模具材料有害物质含量应按GB 18580截取涂层试样，采用气相色谱法测定甲醛及VOCs释放量。。
模具安全性能应通过风险评估和实际操作检验进行验证。
[bookmark: _Toc206145944][bookmark: _Toc175843056][bookmark: _Toc174711443][bookmark: _Toc164266972][bookmark: _Toc207289524][bookmark: _Toc181973611][bookmark: _Hlk206143458]检验规则
检验分类
产品检验分为出厂检验和型式检验。
组批
同一工艺、同一班次生产的产品应为一批。
抽样方法
应按GB/T 2828.1计数抽样检验程序一次性抽样方案的规定进行，检验水平为Ⅱ，合格质量水平（AQL）应取2.5，根据表1抽取样本。
表1　 [bookmark: _Hlk207289728]抽样数量及判定
	批量数
	样品数
	接收数（Ac）
	拒收数（Re）

	26~50
	8
	1
	2

	51~90
	13
	2
	3

	91~150
	20
	3
	4

	151~280
	32
	5
	6

	281~500
	50
	7
	8

	501~1200
	80
	10
	11

	批量数26件以下时应全数检验。



出厂检验
本产品出厂前，应由工厂的品质部门按本文件规定逐批进行检验，检验合格后，附有（或加贴、印刷）质量合格证的产品方可出厂。
型式检验
型式检验应委托国家认可的质量监督检验机构进行。
有下列情况之一时，应进行型式检验：
新产品的试制鉴定时；
产品原料、工艺有较大改变，可能影响质量时；
正常生产时，每年进行周期性检验；
产品停产半年之后，恢复生产时；
出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；
国家质量监督机构提出型式检验要求时。
判定规则
检验项目（见表2）全部符合本文件，判定为合格品。
如有不符合本文件规定的项目，可加倍抽样对不合格项目进行复验，复验后仍有不符合本文件规定的项目时，判定整批产品为不合格品。
供需双方对产品质量发生争议时，可请仲裁机构检验，并以其结果为准。
[bookmark: _Hlk207289746]检验项目
	序号
	检验内容
	检验方式

	
	检验项目
	技术要求
	试验方法
	出厂检验
	型式检验

	1
	材料
	5.1
	6.1
	√
	√

	2
	结构
	5.2
	6.2
	√
	√

	3
	尺寸精度
	5.3
	6.3
	√
	√

	4
	表面质量
	5.4
	6.4
	√
	√

	5
	性能
	5.5
	6.5
	—
	√

	6
	安全与环保
	5.6
	6.6
	—
	√

	“√”为必检项目，“—”为可选项目。



[bookmark: _Toc153446680][bookmark: _Toc181973612][bookmark: _Toc164266973][bookmark: _Toc174711444][bookmark: _Toc207289525][bookmark: _Toc206145945][bookmark: _Toc159589117][bookmark: _Toc175843057]标志、包装、运输和贮存
标志
模具应在显著位置设置永久性标志，内容至少包括：
产品型号及名称；
模具编号；
制造厂商名称或商标；
制造日期；
适用阀门规格及材质。
产品包装箱外表面应清晰标注以下内容：
[bookmark: _Hlk159593357]产品名称及型号；
数量；
总质量；
包装箱外形尺寸；
符合GB/T 191规定的储运图示标志；
制造商名称、地址及联系方式。
包装
模具包装前应清洁表面，关键部位应覆防潮纸或泡沫膜，防止划伤与腐蚀。
包装方式应根据模具尺寸、重量及运输条件设计，并满足以下要求：
小型模具：宜采用木箱包装，内衬防震材料；
大型模具：可采用框架式包装，外覆防水帆布或塑料薄膜，并用钢带加固；
活动部件：应拆卸单独固定，避免运输中碰撞损伤。
随同产品提供的技术文件应放在塑料袋内并固定在箱子内壁上，内容应包括：
产品合格证；
装箱单；
产品使用说明书。
运输
产品在运输中不应受到剧烈的冲击、雨淋、暴晒及辐射。
产品不应与有腐蚀性的有害物质混运。
运输过程中应保证模具稳固放置：
不应与腐蚀性、尖锐物品混装；
多层堆码时下层包装应有足够承重强度，且堆高不宜超过2层；
型模具运输时应用专用支架固定，避免倾覆。
装卸作业应使用软质吊带或叉车柔性货叉，不应抛掷、翻滚或重力撞击。
在雨雪、高湿环境下运输时，应采取防雨防潮措施。
贮存
贮存环境应符合以下要求：
库房应干燥通风，相对湿度宜控制在40%~60%；
温度应保持稳定，范围5 ℃~35 ℃，避免阳光直射；
远离热源、腐蚀性气体及易燃物品。
模具应离地放置于托盘或货架上，离地高度≥100 mm，分型面及型腔部位不应受压，大型模具宜采用立式存放，同规格模具可多层堆叠，但应用隔板分隔，堆叠高度≤1.5 m。
长期贮存的模具应每季度检查一次包装完好性，型腔表面应重新涂抹防锈剂或木材保护蜡，活动部件应进行润滑保养。
[bookmark: BookMark8][image: ]
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